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l. Einleitung
Ziel dieser Empfehlungen ist es eine brancheneinheitliche Mindestqualitat bei der Oberflachen-
beschichtung zu definieren um somit eine nachhaltige Kundenzufriedenheit bzgl. der
Fensteroberflache zu erreichen.

Die Qualitat von Fenstern und Haustiren wird durch viele Faktoren beeinflusst. Neben Bausituation,
Material, Konstruktion, Bearbeitung, bauphysikalischen Beanspruchungen und Pflege spielt auch die
Oberflachenbehandlung eine bedeutende Rolle.

Die IPH-Arbeitsgruppe Oberflache, in der Fensterhersteller und Lackindustrie gemeinsam an der
Weiterentwicklung der Oberflachenqualitat arbeiten, hat die 1996 vom Fachverband Holz +
Kunststoff Bayern herausgebrachte ,Verarbeitungsempfehlung zur Behandlung mafhaltiger Bauteile
mit wasserverdiinnbaren Beschichtungssystemen* (iberarbeitet, d.h. den aktuellen Kenntnissen und
Praxiserfahrungen angepasst.

Die folgende Empfehlung beinhaltet Grundregeln und technische Mindestanforderungen fiir die
Verarbeitung wasserbasierender Systeme auf den mafhaltigen Holzbauteilen Fenster und
Hausturen.

ll. Grundlagen
= VFF-Merkblatt HO.02 — ,Auswahl der Holzqualitat flr Holzfenster und —Hausttren*
= VFF-Merkblatt HO.06 — ,Holzarten fir den Fensterbau — Anforderungen, Holzartentabelle*
= Richtlinie ,Lamellierte Profile fir Holzfenster (i.f.t. Rosenheim)

=, Technische Richtlinie flr Beschichtungen auf Fenstern und AuRentiiren sowie anderen
malfhaltigen AuRenbauteilen aus Holz"“ (Merkblatt Nr. 18; Herausgeber: Bundesausschuss
Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt)

= folgende Normen: DIN EN 942, DIN 68121 Teil 1, DIN 18363, DIN 18355, DIN EN 152 Teil 1,
DIN EN 350 Teil 2, DIN 68800 Teil 3 (bei Anwendung der Normen sind die aktuellen
anerkannten Regeln der Technik zu beachten!)

= VFF-Merkblatt HO.01 — ,Klassifizierung von Beschichtungen fiir Holzfenster und Haustiren®
sowie die Merkblatter ,Anstrichsysteme fiir Holzfenster; Anforderungen an lasierende und
deckende Beschichtungen fir maRhaltige Bauteile® und ,Lasierende Anstrichsysteme fiir
Holzfenster und —tiren“ des i.f.t Rosenheim.

= VFF-Merkblatt HO.08 ,MaRnahmen zum Schutz von Fenstern und AuRentiiren wahrend der
Bauphase*®

(Herausgeber der VFF-Merkblétter: Verband der Fenster und Fassadenhersteller e.V., Frankfurt)

Besondere Empfehlungen:

= Die erforderliche Trockenschichtdicke muss auch auf den Kanten vorhanden sein. Dies kann
erreicht werden, wenn die Kanten eine Rundung mit einem Radius von mindestens 2 mm
aufweisen. Dabei missen die Rundungen einwandfrei in die angrenzende Flache einlaufen und
das Holz darf bei der Profilierung nicht gequetscht werden.

= Um einen ziigigen Ablauf des Wassers zu erreichen, sollten waagrechte Flachen vermieden
werden. Die entsprechenden Flachen sollten mindestens mit einem Winkel von 15 Grad
abgeschragt sein.

= Samtliche Rahmenverbindungen miissen mit einem Klebstoff der Beanspruchungsgruppe D3
nach EN 204 verklebt und abgedichtet sein (siehe auch ift-Richtlinie ,Verklebungen an
Holzfenstern — Teil 2: Verklebung von Rahmeneckverbindungen®). Hiermit verbunden ist ein
Nachweis der Temperaturbestandigkeit durch Prifung nach prEN 14257 (WATT "91), die
Klebfestigkeit tgg.c mMuss >= 7N/mm? betragen.

Farbgebung:

= Helle Lasurfarbtone bedingen kirzere Wartungsintervalle (siehe Merkblatt ,Lasierende
Anstrichsysteme fiir Holzfenster und —haustiren® des i.f.t. Rosenheim). Der Farbton und das
Anstrichsystem sollte unter Berlicksichtigung der Gebaudebelastung entsprechend des VFF-
Merkblattes HO.01 — ,Klassifizierung von Beschichtungen fir Holzfenster und Haustiren*
festgelegt werden.

= Der Kontakt Lackoberflache auf Lackoberflache kann wahrend der Lagerung, dem Transport

und dem Einbau Schaden hervorrufen. Es ist daher auf ein ausreichendes Spaltmal} zwischen
Fligel und Blendrahmen zu achten.
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= Vor der Montage des Bauteils mussen alle spater nicht mehr zu beschichtenden Flachen des
Blendrahmens (Bauanschlussbereich) eine Trockenschichtdicke von mindestens 50 ym und alle
verdeckt liegenden Flachen des Fligels, z.B. die Glasfalze, eine solche von mindestens 30 um
(siehe auch RAL-Giiterichtlinien Fenster und Haustiren).

»  Wasserverdiinnbare Anstrichmittel sind frostempfindlich. Sie sollten daher nicht unter + 4° C
gelagert und nicht unter + 10° C verarbeitet werden. Die in den technischen Merkblattern und
auf den Gebinden angegebenen Temperaturbereiche fiir Lagerung und Verarbeitung sind
einzuhalten.

= Bei der Verarbeitung und wahrend der Abdunstphase sollte die relative Luftfeuchte im Raum
60 % +- 5 und die Temperatur 18 — 20° C betragen.

[ll. Untergrundvorbereitung
Die Holzfeuchte muss 13 % +- 2 % betragen.
Hinsichtlich der Ausbesserung von Holzschaden (Einsetzen von Dubeln, Schiffchen, Flllmaterial
etc.) gelten die Anforderungen an Ausbesserungen nach EN 942. Die verwendeten Materialien
mussen fur den AuRenbereich geeignet und anstrichvertraglich sein.
Besondere Empfehlungen:
Fir eine hochwertige Oberflachenbeschichtung ist eine plane Holzoberflache, fein geschliffen bzw.
gehobelt ohne aufstehende Fasern erforderlich. Dies wird in der Regel mit folgenden Methoden
erreicht:
= Um bei der Holzbearbeitung mittels spanabhebenden Verfahren (z.B. Feinhobeln, Finieren) eine
Quetschung der Zellen zu vermeiden, ist auf rechtzeitigen Werkzeugwechsel zu achten.
= Ein starkes Aufrei3en der Holzporen mit der Folge einer besonders faserigen Oberflache oder
ein ,Verschmieren® ist durch die Wahl geeigneter Schleifmittel und rechtzeitigen Wechsel
derselben zu verhindern.

= Vor dem Impragnieren/Grundieren ist der Holzuntergrund von Staub und Schmutz zu reinigen.

IV. Oberflachenaufbau

1. Imprégnierung

= Fdr alle Holzarten, die nicht in die Resistenzklassen 1 und 2 nach DIN 68364 eingestuft worden
sind, ist eine farblose Impragnierung gegen Blaue- und Pilzbefall nach DIN 68800 Teil 3
erforderlich.

= Die Wirksamkeit der Impragnierung soll nach EN 152.1 und EN 113 gepriift und durch die
Vergabe des RAL-Glitezeichens GZ-830 dokumentiert sein.
= Die Behandlung der Holzer muss im Tauch- oder Flutverfahren erfolgen.

= Um eine ausreichende Haftfestigkeit der Folgebeschichtungen sicherzustellen, missen die vom
Lackhersteller vorgegebenen Trockenzeiten mindestens eingehalten werden.

2. Grundierung

= Als nachster Arbeitsgang muss eine Grundierung aufgebracht werden, die eine Farbgebung mit
einer ausreichenden Holzfaserbindung kombiniert. Das Material muss im Tauch- oder
Flutverfahren aufgetragen werden. Andere Verfahren sind mit dem Lackhersteller abzustimmen.

= Bei einer Zwischenglattung miissen alle aufgerichteten Fasern mit einem geeigneten Verfahren
entfernt werden. Ein Durchschleifen ist dabei unbedingt zu vermeiden. Gegebenenfalls ist eine
Nachgrundierung durchzufiihren, da sonst mit Farbtonunterschieden und maoglicherweise
Haftungsstérungen zu rechnen ist.

= Aus diesem Grund sollte der Schleifvorgang erst nach der Zwischenbeschichtung erfolgen.

3. Zwischenbeschichtung

= Die Bauteile missen allseitig nach DIN 18363 behandelt werden.

= Hierfur wird das Flutverfahren empfohlen. Andere Verfahrensweisen (Tauchen, Spritzen) sind in
Abstimmung mit dem Lackhersteller moglich. Es ist sicherzustellen, dass alle Schwachstellen an
dem Bauteil ausreichend geschiitzt sind.

= Falls danach noch Hirnholzbereiche freiliegen, sind diese mit einem geeigneten
Hirnholzschutzmittel zusatzlich zu behandeln. Dieses gilt auch fiir nachtragliche Holzanschnitte.

= Die Brustungsfugen missen zusatzlich mit einem geeigneten Fugenschutzmittel behandelt
werden.

= Glashalteleisten sind separat zu behandeln und allseitig zu beschichten.




Bemerkung:

= Bauteile, welche zwischenbeschichtet ausgeliefert und montiert werden, missen in einem
Zeitraum von 6 Wochen nach dem Einbau mit einer weiteren Beschichtung versehen werden.

= Vor der bauseitigen Fertigbeschichtung muss die Zwischenbeschichtung gegebenenfalls
gereinigt und geschliffen werden, damit Haftungsstérungen vermieden werden.

4. Schlussbeschichtung

Als letzter Arbeitsgang muss eine Schlussbeschichtung erfolgen. Der gesamte
Beschichtungsaufbau muss eine minimale Trockenschichtdicke von 100 ym erreichen, sollte jedoch
eine maximale Trockenschichtdicke von 150 pym generell nicht Uberschreiten. Bei hdheren
Schichtdicken wird die notwendige Diffusionsfahigkeit des Beschichtungssystems geféhrdet. Dies
gilt sowohl fiir lasierende als auch fir deckende Oberflachen.

Damit die Diffusionsfunktion des Bauteils gewahrleistet ist, soll sichergestellt sein, dass die
Schichtdicke an der AuRenseite nicht hoher ist als auf der Innenseite (auch z.B. bei zweifarbigen
Bauteilen).

Bemerkungen:

= Die vom Lackhersteller vorgegebenen Trockenzeiten und —bedingungen missen unbedingt
eingehalten werden.

= Die empfohlene relative Luftfeuchte ist einzuhalten.

= Die Gewahrleistung kontinuierlicher, hoher Qualitat bei der werkseitigen Fertigbehandlung von
Fenstern und Haustliren aus Holz ist nur mittels einer kontinuierlichen Qualitatskontrolle
moglich. Die QualitatssicherungsmalRnahmen sollten die Wareneingangskontrolle, die standige
Fertigungsiiberwachung sowie die Endkontrolle der fertig beschichteten Bauteile umfassen.
Weitere Informationen zum Thema Qualitatskontrolle geben die RAL-Giiterichtlinien Fenster und
Haustlren. HKH-Innungsbetriebe kénnen sich auch bei ihren jeweiligen Landesinnungsverband-
en Uber die MalRnahmen zur Qualifizierung handwerklicher Fensterbaubetriebe im Rahmen der
Kooperation der HKH-Verbande mit den Giitegemeinschaften Fenster und Tiren informieren.

Hinweis zu Einbau, Wartung und Pflege

Bei der Montage sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Hinweise hierzu gibt der

.Leitfaden zu Montage“ von den Giitegemeinschaften Fenster und Haustlren und die ,Technische

Richtlinie Nr. 20 — Einbau von Fenster und Fentertiren“ vom Bundesverband HKH.

Zu beachten ist das VFF-Merkblatt HO.09 — ,MalRnahmen zum Schutz von Fenstern und

AuRentiren wahrend der Bauphase®. Besonders zu erwahnen ist:

= Bei Planung muss bereits an den Schutz der Fenster und Hausturen vor Beschadigungen z.B.
durch nachfolgende Handwerker gedacht werden und entsprechende Schutzvorkehrungen
berucksichtigt werden.

= Aus Grinden des Bauteilschutzes und der guinstigeren Abdichtungsmdglichkeiten wird die
Verwendung von Montagezargen empfohlen.

= Beim Abkleben der Bauteile soll darauf geachtet werden, dass nur daflir geeignete Klebebander
verwendet werden.

= Ebenso ist der Bauherr oder die Bauleitung auf die notwendige Liftung bzw. Luftentfeuchtung
nach dem Einbau, insbesondere bei Neubauten hinzuweisen.

= Die Eigentimer und Benutzer sind Gber die Pflege und Wartung ihrer Fenster und Bauteile zu
informieren. Dabei ist insbesondere auf die Verwendung von Pflegemittel (Pflegemilch)
hinzuweisen, da dadurch Anstrichintervalle erheblich verlangert werden kénnen.

Erarbeitet durch die IPH-Arbeitsgruppe Oberflache:

= AkzoNobel, Wunstorf = Sigma, Bochum

= Arlt-Fenster, Neuendettelsau = SME-Fenster, Springe-Eldagsen

= Doelfray & Macostan, Bielefeld = Teknos, Fulda

= Dyrup, Ménchengladbach = Volmer innovative Fenstertechnik, Brakel
= FKS-Fenster, Haiger = Wessel-Fenster, Bad-Salzuflen

= Glasurit, Miinster
= Remmers, Loningen

Mit fachlicher Unterstiitzung von:
= Dipl.-Holzwirt Eike Gehrts, Linden
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